
Los adhesivos estructurales para la reparación de plhticos 

Reparaplásticos KRAFIT 

Por Joaquín Herrero del Río 

n lh actualidad toda pieza de plktico pueak reparaise 
si la reparación es economi-camente interesante. Esto es E 

posible gracias n la existencia de métodos, equipos y 
prodzctos que proporcionan resistencias y acabados 
semejantes a los de origen. Uno de estas equipos es el 
Reparaplásticos de KRAE;FT, que basa su método de 
reparación en la aplicación de adhesiuos y mnsülas 

E I equipo reparaplasiicos KRAFFT es- 
tá compuesto por: 

El Jimpiador-preporador KLP. 
El Kit adhesivo instantúneo KAI. 
La masilla Plcstic-Rigid de dos com- 

ponentes KPR. 
Lo masilla Plostic.Flex de dos compo- 

nentes KPF. 
Lo banda de malla de nylon KSN. 

- 
CARACTERISTICAS 

1. KLP Limpiador-preparador 

Se trota de un producto de iimpiezo a 
base de disolventes. limpia y optimiza los 
superficies o reparcr para conseguir una 
buena adhesión de la masilla. E l  producto 
presenia un aspecto liquido translúcido, 
envasado en aerosol, sin C.F.C. (Clorofluo- 



lim,~iezo cofi KiP, uno vez iijodo lo pieza 

rocorbono), con un 97% de materic octiva 
y un 3% de gas propelente. 

2, KAI adhesivo instontaneo 

Es un adhesivo bicomponente, a base 
de cionoctilotos, que une instantáneamente 
todo tipo de plós~icos. 

El componente adhesivo [KAI-1) es un 
liquido tronsparente, presentado es uii en- 
vose de plástico. , 

El activador (KAI-2) es un liqliido amari- 
110, preseniodo en un envase de cristal con 
pulverizador. 

3. KBN banda de nylon autoadhesiva 

Es una mallo de nylon cuadriculada de 
3 x 3 mrn, de alta resistencia y flexibili- 

. Es adhesivo por una cara, con el fin de 
dotarlo en cualquier posición. Se pre- 
renta en rollos de 50 mrn de ancho por 2@ 

a de una masdo biconiponente o 
resinos epoxi. Es un adhesivo es- 
muy sólido, especialniente indi- 

cado &da adhesión de elernenios plós- 
y semirrigidos. Preseriio tom- 
sciracteristicas de adhesión 

sobre metales y, uno vez endurecida, se 
pinta y se lija con facilidad. 

5. KPF masilla plastic-flex 

Es uno masilla flexible bicomponente a 
b~se  de resinas epoxi. SUS buenas caroc- 
teristicas de resistencia y flexibilidod y su 
excelente poder de relleno la hacen espe- 
cialmente indicada pura la reporoción de 
plasficos flexibles y semiflexibles. Propor- 

Aplicoc~on de odhesivo KAI- I 

ciona un acabado final excelente, y se pue- 
de pintar fácilmente. 

USO 

l .  Preparación previa 

En cualquier proceso de pegado, la pre- 
paración previo de las superficies es fun- 
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Colocación de 10 nicilc de nylon. 

damental para conseguir óptimas condi- 
ciones de adherenciu. 

En lo reparación de olosticos, una buena 
preparación consiste en: 

El liiado de la superficie o reparar 
para eliminar cualquier tipo de revestimien- 
to. Un l i j ~do  agresivo aumenta la superficie 
de contacto con el odhesivo y meioro las 
condiciones de adherencia. 

La limpieza y desengrasado perfecto 
de lar superficies donde se va a oplicor el 
odhesivo. El limpiador-preparador KLP lim. 
pia y sensibiliza las superficies, rneiorando 
las condiciones de adherencia, El secado 
con oire coliente ocelera el proceso de 

I Aplicoc15n de nosillo KPR sobre b mollo de 
~iy/on 

r P ~ I U C ~ O  sin mezclar 

Cdar: Gris 8 1 0 ~ 0  Rosa Blanco 

Consistencia Posha Pasiosa Pastosa Pastoso 

Producto mealado 

proporción 1:1 1:1 

evoporación del limpiador y mejoro la re- 
paracion posierior. 

2. Pegado de bordes 

Antes de pegor los bordes de lo rotura, 
es preciso que lo pieza se encuentre libre 
de tensiones y deforrnociones. Esto se con- 
sigue fácilmente, con la ayuda del soplodor 
de aire caliente. 

El pegado de bordes, previo o lo apli- 
cación de lo mcsillo, tiene por objeto man- 
tenerlos en posición correcta sin necesidad 
de colocar uno plontilla. l a  operación es 
rencilla y rápido. Basta con aplicar el ad- 
hesivo KAI-I en los bordes, pulverizando 
con activodor KAI-2 una vez unidos. 

Si se quiere reforzar esta unión, se puede 
opliccr el adhesivo KAI-I sobre la zona 
pegada por ambas coros, pulverizando pos- 
teriormente con el activador KAI-2. 

3. Bando de nylon KBN 

Lo banda de nylon sirve de refuerzo o la 
masillo por lo parte interior o cara no vista 

REPARAPLASTICOS 
i1 

El equipo reparoplósticos de KRAFFT eslá 
compuesto por: 

El limpiador-preporodor Kl P. 

€1 kit odhesivo instontaneo KAI. 

Lo nimillo Plostic Rigid de dos compo- 
nentes KPR. 

S Lo masilla Plostic Flex de da compo- 
nentes KPF. 
0 l a  bando de molla de nylon KBN. 

de la pieza de plástico que se pretende 
reparar. Antes de colocar la malla de re- 
fuerzo es preciso limpior de nuevo con el 
limpiador preporador KLP. 

Una vez aplicado la masilla sobre la han- 
do de nylon, pueden colocarse tontos tro- 
zos de malla como sean necesarios poro 
conseguir el refuerzo deseado. 

4. Aplicación de la masilla 

l a  masilla y la malla de nylon son los 
encargadas de proporcionar consistencia 
a lo reparoción por la parte interna. 

En la porte exterior, la masilla propor- 
ciona un perfecto ocobado. 

l a  masillo rígida KPR se utilizo generol- 
mente en la reparoción de caras ocultas 
de piezas de plóstico rígidos o semirrigi- 
dos. 

l o  mosillo flexible KPF se emplea princi- 
palmente en los operaciones de oca bado 
externo y en lo reparoción de piezas de 
plóstico flexibles o semiflexibles. 

Lo correcto preporoción y mezcla de las 
mosillos es un foctor de gron irnportancio 
paro conseguir buenos resultados. 

Lo aplicación de lo mosillc sobre el plás- 
tico caliente aumenta los condiciones de 
adherencia. El secado con calor reduce 
los tiempos de secado y nieiora e( resul todo 
final. 

SEGURIDAD 

Las precauciones y medidas de seguri- 
dad a adoptar en la util~zocion de los dis- 



tintos productos que componen el equipo 
reparoplósticos KRAFFT son las siguientes: 

0 Evitar el contacto con lo piel y los 
010s. 

Utilizarlos en locoles con buena ven- 
tiloción. 

r No emplear llama en los procesos de 
colentomiento. E l  limpiador KLP es fácil- 
mente inftornobl~ 

No aplicar limpiador KLP en poli 
reno. 

E l  adhesivo KAI es muy rópido. LOS 
dedos impregnados con este adhesivo pue- 
den quedar fuertemente unidos en décimos 
de segundo; su seporación puede ser com- 
plicado o dolorosa. - 
PRUEBAS 

En CESVIMAP se han reparado disrintos 
piezos de plástico de varios vehiculos con 
el equipo reparaplbsticos KRAf FT. 

Estas piezos, uno vez reparados y pinta- 
dos, han sido sometidas a pruebos de re- 
sistencia a la tracción y 01 impacto. 

Analizado el proceso de reparación y el 
comportamiento de las piezos, se ha {le- 
gado a las siguientes conclusiones: 

Los mejores resul todos se han obteni- 
do en la reporación de piezas de poliuíe- 
tono. 

La limpieza profunda y lo sensibilizo- 
ción con color de la zona a reporor, son 
factores que mejoran consideroblemente 
el resultado final. 

a Los zonas o reparar que vayan o so- 
portar corgos o esfuerzos de cierta irnpor- 
tancio deben ser relorzados interiormente 
con vorios trozos de mallo KBN. 

r El reheno con fibra de vidrio también 
proporciona excelentes resultados. 

0 l a  aplicación de color sobre lo masilla 
reduce los tiempos de curodo y meiora los 
resultados. 

A temperatura ambiente, los mejores 
resultados de acabado se obtienen incre- 
mentando los tiempos de curado en una 
horo aproximodamente.De este modo, se 
descorta completomente el riesgo de pe- 
loduro del adhesivo y se obtiene un aspecto 
excelente. 


